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1.6  Fräsen, Sägen

HSS-E-Scheibenfräser (Artikelnr. 168607...-168608...)

Schnittwertempfehlung

Bearbeitungs-
strategie Schruppen / Schlichten

Schnitttiefe / 
Schnittbreite ap = Breite / ae = 0,1xD

Werkzeug Ø [mm]

Werkstoffgruppe vc  
[m/min]

50,0-63,0 80,0-100,0 125,0-160,0

fz [mm/Zahn] 

P

1 25-35 0,040-0,070 0,070-0,090 0,090-0,120

2 20-30 0,040-0,070 0,070-0,090 0,090-0,120

3 15-25 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100

4 10-15 0,040-0,050 0,050-0,070 0,070-0,090

M
1 10-15 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100

2 7-12 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100

K

1 20-30 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100

2 20-25 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100

3 15-25 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100

N

1 100-150 0,070-0,090 0,090-0,120 0,120-0,150

2 80-120 0,050-0,080 0,080-0,090 0,100-0,130

3 30-60 0,050-0,060 0,060-0,090 0,090-0,120

4 80-120 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,110

5 20-40 0,080-0,110 0,110-0,150 0,150-0,200

S 4 10-15 0,040-0,060 0,060-0,080 0,080-0,100


